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AT-100 - Lakier Bezbarwny MS 1L +
Utwardzacz NORMAL lub RAPID 0,5L

Cena brutto 64,00 zt

Cena netto 52,03 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy KAT-LB-MS-UN-1-5L
Kod EAN 5904183130088
Producent EXLAK Sp. z o.0.

Opis produktu

Lakier Bezbarwny MS w linii AT-100 cechuje dobra rozlewalnos$¢, wysoki potysk, odpornosé na UV, warunki atmosferyczne,
silne uderzenia. Powtoka nie odpryskuje nawet przy silnych uderzeniach. Lakier ten zalicza sie do szybkich lakieréw, dlatego
tez przy malowaniu nim duzych powierzchni zalecany jest utwardzacz standardowy, przy matych powierzchniach mozna uzy¢
utwardzacza szybkiego.

Lakier Bezbarwny MS w linii AT-100 jest lakierem bezbarwnym charakteryzujacym sie bardzo duzym potyskiem i tatwoscia
nanoszenia, doskonale daje sie polerowac.

Zaleca sie w okresie zimowym lub w pomieszczeniach niedostatecznie dogrzanych przy nanoszeniu lakieru, stosowac
utwardzacz szybki.

Zgodny z VOC KAT. B/5. Spetnia norme Dyrektywy UE 2004/42/CE/Il,B/e(840).

Utwardzacz MS NORMAL 2:1 2K w linii AT-100 to produkt stuzgcy do utwardzenia Lakieru Bezbarwnego MS w linii AT-100.
Jest to odpowiednio dobrany roztwér zywicy izocyjanianowej i rozpuszczalnikéw.

PROPORCJE MIESZANIA

A: Lakier bezbarwny MS 100

n AT-100

118l[e
B: Utwardzacz MS AT-100 50
C: Rozcienczalnik Akrylowy 5% Petna rozlewnos¢.
AT-100
0% Delikatna struktura.
Uwagi!!! Il0$¢ rozcienczalnika obliczona do masy samego lakieru.

Nie stosowac innego rozcienczalnika niz Rozciefnczalnik Akrylowy AT-100.

ZASADY NANOSZENIA

[— ] lloé¢ warstw 2

| ‘:':% ‘ Cisnienie 2-2,5bar
Dysza 1.3-1.4mm
Odparowanie miedzy warstwami 10 - 12 minut
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N\ s Czas przydatnosci do nanoszenia po 60 minut w 20°C
zmieszaniu z Utwardzaczem NORMAL

Pierwszg warstwe lakieru naktada sie na uprzednio natozong i podsuszong warstwe lakieru bazowego. Druga warstwe
lakieru nalezy natozy¢ petnym natryskiem i pozostawic jg do catkowitego rozprowadzenia i utwardzenia. Mozna utwardzac¢
powtoke lakieru stosujgc promiennik. Nalezy jednak pamietac, ze promiennika nie nalezy podtgczaé wczesniej niz po okoto
15 minutach po natozeniu ostatniej warstwy lakieru.

INFORMACJE DODATKOWE

Lepkos$¢ natryskowa (DIN 4/20°C)

Bez rozcienczalnika 16-17s

[ A
'.\__‘J
) A °

Po dodaniu rozcienczalnika 15-16s

e Twardos¢ uzytkowa 14 h w 20°C
&
45 minut w 50°C

Ostateczna twardos¢ powtoki 4 doby

Pytosuchos¢ 20 minut w 20°C

3 minuty w 50°C

Potysk wyjsciowy 96°

Ciezar wiasciwy Ok. 945 g/l

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Utwardzacza: NORMAL , RAPID
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