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EXLAK - Lakier Bezbarwny HS 5900
1L + Utwardzacz NORMAL lub RAPID
0,5L

Cena brutto 81,00 zt

Cena netto 65,85 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy KE-LB-HS5900-UN-1,5L
Kod EAN 5904183130262
Producent EXLAK Sp. z o.0.

Opis produktu

Lakier Bezbarwny HS 5900 to dwusktadnikowy bezbarwny lakier akrylowy standardzie High Solid, charakteryzujacy sie
bardzo duzg zawartoscig czesci statych. Jest twardy, odporny na zarysowania i na warunki atmosferyczne, promienie UV oraz
uderzenia kamieni. Ma bardzo dobra rozlewnos¢ nawet w cienkich warstwach lakieru. Wymalowana powierzchnia ma
regularng, bardzo dobrze rozlang strukture nadajac powtoce gtebie koloru i tzw. ,,body build”. Powtoka ma bardzo wysoki
potysk.

Utwardzacz HS 5900 2:1 2K w linii EXLAK to produkt stuzgcy do utwardzenia Lakieru Bezbarwnego HS 5900 w linii EXLAK.
Jest to odpowiednio dobrany roztwér zywicy izocyjanianowej i rozpuszczalnikéw.

Zgodny z VOC KAT. B/5. Spetnia norme Dyrektywy UE 2004/42/CE/Il,B/e(840).

Zaleca sie w okresie zimowym lub w pomieszczeniach niedostatecznie dogrzanych przy nanoszeniu lakieru, stosowac

Utwardzacz szybki czyli RAPID. Natomiast w okresie letnim lub w pomieszczeniach dostatecznie dogrzanych nalezy stosowac
Utwardzacz NORMAL.

PROPORCJE MIESZANIA

_ A: Lakier bezbarwny HS 100
=] 5900
LG
B: Utwardzacz HS 5900 50
C: Rozcienczalnik Akrylowy 10% Petna rozlewnos¢.
EXLAK
0% Lekka struktura.
Uwagi!!! Ilo$¢ rozcienczalnika obliczona do masy samego lakieru.

Nie stosowac innego rozcienczalnika niz Rozciefczalnik Akrylowy EXLAK.

ZASADY NANOSZENIA

21lub 1,5

[ llod¢ warstw
| !E | Cisnienie 2-2,5bar
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Dysza 1.2-1.4mm

Odparowanie miedzy warstwami 10 - 12 minut
N Czas przydatnosci do nanoszenia po 60 minut w 20°C
zmieszaniu z Utwardzaczem NORMAL
o

Pierwszg niepetng (w systemie 1,5 warstwy) lub pierwsza petng (w systemie 2 warstw) warstwe lakieru nakfada sie na
uprzednio natozong i podsuszong warstwe lakieru bazowego. Druga warstwe lakieru nalezy natozy¢ petnym natryskiem i
pozostawic jg do catkowitego rozprowadzenia i utwardzenia. Mozna utwardza¢ powtoke lakieru stosujgc promiennik.
Nalezy jednak pamietaé, ze promiennika nie nalezy podtgczaé wczesniej niz po okoto 15 minutach po natozeniu ostatniej
warstwy lakieru. Przy malowaniu duzych powierzchni zaleca sie stosowanie utwardzacza i rozcienczalnika akrylowego w
wersji wolny.

INFORMACJE DODATKOWE

& Lepkos$¢ natryskowa (DIN 4/20°C)
__\I A S_ Bez rozcienczalnika 20-21s
Po dodaniu rozciehczalnika 16-17s
6 Twardo$¢ uzytkowa 13 h w 20°C
| 40 minut w 50°C
Ostateczna twardos¢ powtoki 4 doby
Pytosuchos¢ 35 minut w 20°C
3 minut w 50°C
Potysk wyjsciowy 98°
Ciezar wiasciwy Ok. 960 g/I
Twardos¢ po 14 dniach badana zgodnie z PN-EN ISO 1522 wahadtem Persoza 353

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Utwardzacza: NORMAL , RAPID
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