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EXLAK - Lakier Bezbarwny HS
EXPRESS XC-06 + Utwardzacz - 7,5L

Cena brutto 414,00 zt

Cena netto 336,59 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy KE-LB-HSE-XC06-U-7,5L
Kod EAN 5904183131818
Producent EXLAK Sp. z o.0.

Opis produktu
Lakier Bezbarwny HS EXPRESS XC-06 z Utwardzaczem

Lakier Bezbarwny HS EXPRESS XC-06 to dwusktadnikowy lakier akrylowy charakteryzujacy sie duzg zawartoscig czesci
statych, co zapewnia niezwykle szybkie schniecie. Dtugi czas otwarty pozwala na malowanie duzej ilosci elementéw, jak i
catych aut.

Powtoka charakteryzuje sie wysokim potyskiem, duza twardoscia i odpornoscig na zarysowania.

Ekspresowe wymalowania catych samochodéw sg mozliwe !

¢ Jest gotowy do polerowania w 3h w 20°C lub 5 minut w 50°C;
¢ Pozwala wymalowac¢ caty samochéd;

¢ Jest w petni transparentny (nie ma odcienia zéttosci);

e Posiada wysoki potysk.

Lakier HS Express XC-06 air-dry to ulepszona wersja popularnego lakieru XC-03! Lepsza lepkos¢, lepsza rozlewnos¢ i
dtuzszy czas odparowania sprawiaja, ze jest to idealny wybér dla profesjonalistéw dazacych do perfekcji. Ponadto jest
doskonaty do wymalowania zaréwno kilku elementéw, jak i catego samochodu. Zaufaj EXLAK HS Express XC-06 i osiagnij
doskonatos¢ w kazdej naprawie!

RODZAJE UTWARDZACZY: Utwardzacz HS Express XC-06, ze wzgledu na technologie oraz wtasciwosci Lakieru Bezbarwnego
HS Express XC-06 wystepuje w jednym uniwersalnym rodzaju.

Najnowsza technologia naszych lakieréw ekspresowych powstata, aby zaspokoi¢ aktualne potrzeby rynku, ktéry oczekuje nie
tylko najwyzszej jakosci, ale réwniez jak najkrétszych czaséw napraw.

Zgodny z VOC KAT. B/4. Spetnia norme Dyrektywy UE 2004/42/CE/Il,B/e(840). Maksymalna zawarto$¢ VOC w produkcie 500
g/l. VOC max dla kategorii II,B/e 840 g/I.

Pierwsza warstwa - warstwa lakieru powinna zosta¢ zaaplikowana na wstepnie osuszong powtoke lakieru bazowego i
pozostawiona na czas odparowania miedzy warstwami.

Druga warstwe lakieru nalezy natozy¢ petnym natryskiem i pozostawi¢ jg do catkowitego rozprowadzenia/rozlania.

W przypadku stosowania w komorach lakierniczych, po wymalowaniu drugiej warstwy nalezy zaczeka¢ 10 minut przed
witgczeniem komory lakierniczej.

PROPORCJE MIESZANIA

|| A: Lakier bezbarwny HS 100
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_ XC-06 EXLAK
Al B: Utwardzacz HS XC-06 50
EXLAK
C: Rozcienczalnik Akrylowy 0-5%
EXLAK
Uwagi!!! Stosowac bez rozcienczalnika lub maksymalnie do 5% objetosci lakieru

ZASADY NANOSZENIA

| llog¢ warstw 2
| ‘:':% | Cisnienie 2-2,5bar
Dysza 1.2-1.4mm
Odparowanie miedzy warstwami 10-12 minut

Czas przydatnosci do nanoszenia po 60 minut w 20°C
zmieszaniu z Utwardzaczem

Standardowym

Pierwsza warstwa lakieru powinna zosta¢ zaaplikowana na wstepnie osuszong powitoke lakieru bazowego i pozostawiona
na czas odparowania miedzy warstwami.

Druga warstwe lakieru nalezy natozy¢ petnym natryskiem i pozostawic jg do catkowitego rozprowadzenia/rozlania.

W przypadku stosowania w komorach lakierniczych, po wymalowaniu drugiej warstwy nalezy zaczeka¢ 10 minut przed
witgczeniem komory lakierniczej.

INFORMACJE DODATKOWE

[ S Lepkos$¢ natryskowa (DIN 4/20°C). Bez 16-17s
L A 5 rozcienczalnika.
|
Twardos$¢ uzytkowa (czas do polerowania) 3 hw20°C

©

5 minut w 50°C

Ostateczna twardos¢ powtoki 4 doby

Pytosuchos¢ 25 minut w 20°C
Potysk wyjsciowy 96°
Ciezar wtasciwy Ok. 1,0 g/cm?

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

