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EXLAK - Lakier Bezbarwny HS
_ PLATINIUM 1L + Utwardzacz
onn NORMAL lub RAPID 0,5L

Cena brutto 79,90 zt

Cena netto 64,96 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy KE-LB-HSPL-UN-1,5L
Kod EAN 5904183130248
Producent EXLAK Sp. z o.0.

Opis produktu

Lakier Bezbarwny HS PLATINIUM to dwuskfadnikowy akrylowy lakier bezbarwny w linii Premium charakteryzujacy sie duza
zawartoscig czesci statych. Powitoka jest twarda, odporna na warunki atmosferyczne i na promienie UV oraz na uderzenia
kamieni (nie odpryskuje nawet przy silnych uderzeniach). Posiada réwniez znakomity potysk, doskonatg rozlewnosc i
elastycznos¢ gwarantujgca warstwie lakierniczej doskonaty wyglad, doskonale eksponujgc gtebie koloru.

Zgodny z VOC KAT. B/5. Spetnia norme Dyrektywy UE 2004/42/CE/Il,B/e(840).
Zaleca sie w okresie zimowym lub w pomieszczeniach niedostatecznie dogrzanych przy nanoszeniu lakieru, stosowac

Utwardzacz szybki czyli RAPID. Natomiast w okresie letnim lub w pomieszczeniach dostatecznie dogrzanych nalezy stosowad
Utwardzacz NORMAL.

PROPORCJE MIESZANIA

A: Lakier bezbarwny HS 100
'A | PLATINIUM EXLAK
HEAG
B: Utwardzacz HS PLATINIUM | 50
EXLAK
C: Rozcienczalnik Akrylowy 10% Petna rozlewnos¢
EXLAK
5% Delikatna struktura
Uwagi!!! Ilo$¢ rozcienczalnika obliczona do masy samego lakieru.

Nie stosowac innego rozcienczalnika niz Rozcienczalnik Akrylowy EXLAK.

ZASADY NANOSZENIA

[—) lloé¢ warstw 21lub1,5

| 1:.:% ‘ Cisnienie 2-2,5bar
Dysza 1.3-1.4mm
Odparowanie miedzy warstwami 10 - 12 minut

wygenerowano w programie shopGold


https://lakiery-sklep.pl/exlak-lakier-bezbarwny-hs-platinium-1l-utwardzacz-normal-lub-rapid-0-5l-p-73.html

N\ s Czas przydatnosci do nanoszenia po 60 minut w 20°C
zmieszaniu z Utwardzaczem NORMAL

Pierwszg niepetng (w systemie 1,5 warstwy) lub pierwsza petng (w systemie 2 warstw) warstwe lakieru naktada sie na
uprzednio natozong i podsuszong warstwe lakieru bazowego. Druga warstwe lakieru nalezy natozy¢ petnym natryskiem i
pozostawic jg do catkowitego rozprowadzenia i utwardzenia. Mozna utwardza¢ powtoke lakieru stosujgc promiennik.
Nalezy jednak pamietad, ze promiennika nie nalezy podtaczac¢ wczesniej niz po okoto 15 minutach po natozeniu ostatniej
warstwy lakieru.

INFORMACJE DODATKOWE

] Lepko$¢ natryskowa (DIN 4/20°C)
__\I A S_ Bez rozcienczalnika 18-19s
Po dodaniu rozciehczalnika 15-16s
6 Twardo$¢ uzytkowa 14 h w 20°C
| 45 minut w 50°C
Ostateczna twardos¢ powtoki 4 doby
Pytosuchos¢ 35 minut w 20°C
3 minuty w 50°C
Potysk wyjsciowy 97°
Ciezar wtasciwy Ok. 967 g/l
Twardos¢ po 14 dniach badana zgodnie z PN-EN ISO 1522 wahadtem Persoza 353

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Utwardzacza: NORMAL , RAPID
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